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В статье рассматриваются вопросы, связанные с разработкой нового 

способа колорирования текстильных материалов на основе целлюлозы в 

технике мраморирования, включающего нанесение красок (активных кра-

сителей) на вязкую подложку (жидкое стекло) с последующим переносом 

декоративного рисунка на ткань. Исследованы качественные показатели 

материала, окрашенного предлагаемым способом (интенсивность и устой-

чивость окраски к физико-химическим воздействиям), в зависимости от 

режима термофиксации. 

Полученные результаты прочности и устойчивости окраски к мокрым 

обработкам и трению соответствуют требованиям технических регла-

ментов ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для 

детей и подростков" и ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой 
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промышленности". Разработана технологическая схема нового способа 

колорирования текстильного материала в технике мраморирования. 

 

In article the questions connected with the development of a new way of color-

ing of textile materials on the basis of cellulose in technology of the marbleizing 

including putting paints (active dyes) on a viscous substrate (liquid glass) with the 

subsequent transfer of decorative drawing on fabric are considered. Quality indi-

cators of the material painted in the offered way (intensity and resistance of color-

ing to physical and chemical influences) depending on the dye heat setting mode 

are investigated. 
The received results of durability and resistance of coloring to wet processing 

and friction conform to requirements of technical regulations TR of the 

CU 007/2011 "About safety of production intended for children and teenagers"  

TR of CU 017/2011 "About safety of production of light industry". The technolog-

ical scheme of a new way of a coloring of textile material in technology of mar-

bleizing is developed. 
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мраморный эффект, активные красители, жидкое стекло, термофиксация, 

интенсивность и устойчивость окраски. 
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В настоящее время декор "мраморны-

ми" узорами становится все более попу-

лярным и востребованным, поэтому его 

можно встретить на разных поверхностях 

предметов интерьера и в быту. Техника 

мраморирования интересна тем, что пере-

нос изображения происходит с жидкой по-

верхности на подвергаемый декорирова-

нию предмет. Декорированию с помощью 

мраморирования могут подвергаться стек-

лянные, керамические, бумажные, картон-

ные, деревянные, пластиковые, гипсовые и 

прочие предметы, а также текстильные ма-

териалы. 

Существует несколько техник мрамо-

рирования, отличающихся способом со-

здания и нанесения колористической ком-

позиции на материал. Фирмой "Marabu" 

(Германия) разработан способ мрамориро-

вания по воде декоративной краской 

"Easymarble" для создания мраморного 

эффекта на поверхности бумаги, картона, 

пластика, железа, тканей. На воду в специ-

ализированной емкости наносят эмульсии 

специальных красок разных цветов. Обра-

зовавшиеся на поверхности воды пятна и 

разводы адсорбируются за несколько се-

кунд на любом приложенном к ней пред-

мете, в том числе и текстильном материале 

[1]. Недостатком данного способа является 

то, что при мраморировании по воде ис-

пользуются краски (типографские или 

масляные), содержащие бензин или скипи-

дар, то есть горючие материалы. При ис-

пользовании этой технологии мрамориро-

вания прочной окраски на текстильных 

материалах не получается, кроме того, са-

мому материалу придается нежелательная 

жесткость, а применение органических 

растворителей снижает экологические ха-

рактеристики процесса создания рисунков. 

Также существует техника "эбру" – 

"турецкое мраморирование", где традици-

онно в качестве подложки используются 

вода, загущенная с помощью траганта (за-

густки, добываемой из кустарника гевен), 

и пигментные красители на основе желчи. 

Основоположником данного способа ко-

лорирования является фирма "Ebru", Тур-

ция [2]. Недостаток этого способа заклю-

чается в высокой себестоимости сырья.  
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Наиболее близкими к вышеуказанным 

являются способы мраморирования, вклю-

чающие нанесение растворов красителей 

на вязкую подложку. На ней собственно и 

происходит создание декоративного узора 

(оригинального рисунка) при помощи раз-

личных инструментов. Затем следуют со-

единение текстильного материала с по-

верхностью красочного слоя, запаривание 

и промывка [3]. Недостатком этого спосо-

ба является то, что получаемый рисунок 

недостаточно четкий, окраски неинтенсив-

ные и неустойчивые к мокрым обработкам. 

Задача устранения указанных недо-

статков была решена при мраморировании 

на основе пенной подложки [4]. При сов-

мещении краски с вязкой пенной подлож-

кой и перенесении ее на ткань получается 

более четкий рисунок, так как такая ком-

позиция создается на подложке с большой 

структурной устойчивостью, а наличие 

мыла в составе композиции позволяет хо-

рошо пропитывать любой текстильный ма-

териал. При мраморировании по данному 

способу предлагается использовать смесь 

загустки и текстильных вспомогательных 

веществ для получения пены. После со-

единения текстильного материала с вы-

полненной на подложке колористической 

композицией излишки краски с поверхно-

сти удаляют механическим способом и по-

средством адсорбирующего материала вы-

сушивают ткань, проводят фиксацию кра-

сителя, затем промывают [5]. Недостатком 

данного способа является сложность со-

здания подложки и ее кратковременная 

работоспособность. При остывании с те-

чением времени пенная загустка теряет 

свои свойства и превращается в желеоб-

разную субстанцию. Это исключает ее 

дальнейшее использование. 

Анализ существующих способов мра-

морирования выявляет следующие недо-

статки: неуниверсальность подложек при 

сложной технологии изготовления, их не-

долговечность, дороговизна, сложность 

фиксации красителя. В связи с этим акту-

альной задачей является устранение ука-

занных недостатков и разработка универ-

сального способа мраморирования с полу-

чением декоративного изображения, не 

уступающего по качеству существующим 

способам.  

Поставленная задача была достигнута 

тем, что при мраморировании текстильно-

го материала в качестве вязкой подложки 

для нанесения красок предложено исполь-

зовать натриевое жидкое стекло (ГОСТ 

13078–81). Для колорирования рекоменду-

ется использовать активные красители 

разных групп, проявляющие свою реакци-

онную способность при повышении тем-

пературы, то есть красители, гидролиз ко-

торых в печатных красках является мини-

мальным в условиях длительного хранения 

(монохлортриазиновые, ремазолевые, ци-

бакроновые и др.) [6]. Краски готовят как 

для печати – на основе альгинатной за-

густки с требуемой степенью вязкости [7]. 

После соединения текстильного материала 

с полученной на подложке колористиче-

ской композицией излишки краски удаля-

ют с поверхности посредством адсорби-

рующего материала (фильтровальной бу-

маги). Затем либо во влажном состоянии, 

либо после высушивания проводят терми-

ческую фиксацию красителя на термо-

прессе (или утюгом), после чего промыва-

ют по схеме (рис. 1– технологический ре-

жим колорирования текстильных материа-

лов на основе целлюлозы активными кра-

сителями по способу мраморирования с 

использованием жидкого стекла) и сушат. 

 

 
 

Рис. 1 

 

В данной работе в качестве экспери-

ментального объекта использовали хлоп-

чатобумажную ткань бязевой группы (ар-

тикул 1030). Колорирование осуществляли 

активными ремазолевыми красителями в 
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соответствии с технологическим режимом 

(рис. 1). Для определения оптимального 

режима фиксации красителей температуру 

и время термообработки варьировали со-

ответственно от 90 до 110°С в течение 

60...120 секунд. 

Интенсивность окраски образцов оце-

нивали по значениям функции Гуревича – 

Кубелки – Мунка (K/S), определенных на 

основании коэффициентов спектрального 

отражения (R, %), измеренных на приборе 

Лейкометр при длине волны 478 нм [8]. 

Равномерность окрашивания оценивали по 

расчетным значениям коэффициентов для 

каждого образца. Результаты приведены в 

табл. 1 и на рис. 2 (показатели интенсив-

ности окраски (K/S) в зависимости от ре-

жима термофиксации: 1. 90° / 60 с; 2. 90° / 

90 с; 3. 90° / 120 с; 4. 90° / 60 с; 5. 90° / 90 с; 

6. 90° / 120 с; 7. 90° / 60 с; 8. 90° / 90 с; 9. 

90° / 120 с).  

Т а б л и ц а 1  

№ 

Образцы, режимы 

термофиксации 

T,°С / τ, с 

Показатели интенсивности и ровноты окраски 

интенсивность окраски 

K/S 

коэффициент 

отражения R,% 

среднеквадра-

тическое  

отклонение 

S, % 

коэффициент 

вариации 

V, % 

Краситель: ремазольYellow3RS 

1 90 / 60 1,0811 25,6 0,17 0,67 

2 90 / 90 1,2366 23,6 0,1 0,42 

3 90 / 120 1,2538 23,4 0,15 0,64 

4 100 / 60 1,4331 21.5 0,16 0,74 

5 100 / 90 1,4968 20,9 0,15 0,75 

6 100 / 120 1,3792 22,1 0,07 0,32 

7 110 / 60 0,9997 22,8 0,16 0,70 

8 110 / 90 1,4026 21,8 0,1 0,46 

9 110 / 120 1,4228 21,6 0,14 0,64 

Краситель: ремазоль Blue 2R 

10 90 / 60 1,5302 20,6 0,1 0,48 

11 90 / 90 1,9134 17,7 0,16 0,89 

12 90 / 120 1,5881 20,1 0,16 0,78 

13 100 / 60 1,9606 17,4 0,14 0,80 

14 100 / 90 2,131 16,4 0,1 0,61 

15 100 / 120 2,244 15,8 0,07 0,45 

16 110 / 60 2,078 16,7 0,1 0,59 

17 110 / 90 1,898 17,8 0,14 0,79 

18 110 / 120 1,9697 17,3 0,07 0,41 

Краситель: бриллиантовый ремазоль Red 3BS 

19 90 / 60 4,662 8,9 0 0 

20 90 / 90 4,791 8,7 0,03 0,41 

21 90 / 120 4,366 9,35 0,05 0,53 

22 100 / 60 4,791 8,7 0,07 0,81 

23 100 / 90 4,721 8,8 0,07 0,88 

24 100 / 120 4,423 9,3 0,07 0,76 

25 110 / 60 4,456 9,6 0,06 0,62 

26 110 / 90 4,100 9,9 0,07 0,71 

27 110 / 120 4,311 9,45 0,05 0,53 

 

   
 

Рис. 2 
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Полученные результаты показывают, 

что оптимальным режимом термофикса-

ции с высокими показателями интенсивно-

сти окраски для всех цветов является ре-

жим при температуре 100°С продолжи-

тельностью 90 секунд. 

Определение устойчивости окраски к 

физико-химическим воздействиям прово-

дили согласно ГОСТу 9733.4–83 и ГОСТу 

9733.27–83). Из анализа полученных дан-

ных следует, что предлагаемый способ 

мраморирования на подложке из натриево-

го жидкого стекла хлопчатобумажной тка-

ни с использованием активных красителей 

обеспечивает хорошую прочность и 

устойчивость окраски к мокрым обработ-

кам и трению. 

В Ы В О Д Ы 

1. В результате исследования разрабо-

тан и предлагается к использованию тех-

нологический способ колорирования тек-

стильных материалов на основе целлюло-

зы активными красителями в технике мра-

морирования с использованием натриевого 

жидкого стекла. 

2. По полученным данным установле-

но, что применение в качестве подложки 

жидкого стекла:  
- способствует фиксации активных кра-

сителей на ткани, так как оно является до-

полнительным щелочным агентом; 

- значительно упрощает технологию и

является доступным недорогим сырьем. 

3. Предлагаемый способ отличается от

предыдущих тем, что фиксация красителей 

осуществляется не способом запаривания, 

а с помощью термообработки, что также 

придает универсальность данной техноло-

гии, которая позволяет получить невос-

производимые другими методами различ-

ные цветовые вариации, декоративные ри-

сунки и импровизированный орнамент, 

используя 2...4 красителя. 
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