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Совершенствование методов оценивания качества текстильных изде-

лий направлено на обеспечение их соответствия требованиям конечного по-

требителя и подтверждения этого в рамках добровольной или обязатель-

ной сертификации. Производители текстильных изделий бытового назна-

чения различных форм собственности используют нормативную (стан-
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дартную) оценку качества своей продукции, основанную на выделении града-

ции «сорт» и соответствующих его уровней, которая на сегодняшний день 

не соответствует требованиям, предъявляемым к конкурентоспособной 

текстильной продукции. 

В работе поставлена цель – разработать методику оценивания высокого 

уровня качества трикотажных изделий, для реализации которой предло-

жено в добавление к требованиям ГОСТ 1136-81 ввести дополнительный 

уровень «высший», а также использовать показатели качества и соответ-

ствующие нормативные значения ГОСТ 31405-2009 с учетом технических 

условий на трикотажные бельевые изделия. 

Дополнительно предложены оценочные шкалы для производителя (абсо-

лютная), торговой организации (порядка) и потребителя (наименований) 

трикотажных изделий. Показано, что применение абсолютной оценочной 

шкалы позволяет производителю более достоверно устанавливать цену на 

произведенное трикотажное изделие в соответствии с осуществленными 

затратами на обеспечение высокого уровня качества продукции. 

 

The necessity to improve the methods of assessing the quality of textiles is deter-

mined by the requirements for continuous improvement of their quality in the direc-

tion of ensuring competitiveness in the consumer market, as well as confirmation of 

their compliance within the framework of voluntary or mandatory certification. 

Manufacturers of household textiles of various forms of ownership, when assessing 

the quality of their products, use a normative (standard) assessment of their quality 

based on the allocation of the grade gradation and its corresponding levels, which 

currently does not meet the requirements for competitive textile products. 

The aim of the work is to develop a methodology for assessing a high quality 

level of knitwear, for the implementation of which it is proposed to introduce an 

additional "top" level in accordance with the requirements of GOST 1136-81 for 

determining their grade, as well as to use quality indicators and the corresponding 

normative values of GOST 31405-2009, taking into account the technical specifica-

tions for knitwear. 

Additionally, evaluation scales are proposed for the manufacturer (absolute), 

trade organization (order) and consumer (names) of knitwear. It is shown that the 

use of an absolute evaluation scale allows the manufacturer to more reliably set the 

price of the manufactured knitted product in accordance with the costs incurred to 

ensure a high level of product quality. 
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дика, квалиметрические шкалы. 

 

Keywords: knitwear, quality, top grade, methodology, qualimetric scales. 

 

 

Введение 

Производители текстильных изделий 

бытового назначения различных форм соб-

ственности используют нормативную (стан-

дартную) оценку качества своей продукции, 

основанную на выделении градации «сорт» 

и соответствующих его уровней, которая на 

сегодняшний день не соответствует требо-

ваниям, предъявляемым к конкурентоспо-

собной текстильной продукции [1].  

Объективная оценка качества продук-

ции необходима не только самим произво-

дителям и ее соответствующим потребите-

лям, но и при решении других маркетинго-

вых и экономических задач, в частности, 

при определении уровня конкурентоспо-
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собности продукции [2], при назначении ее 

достоверной цены [3]. Необходимо отме-

тить, что совершенствование методологии 

оценки качества трикотажных изделий осу-

ществляется по нескольким перспектив-

ным направлениям, например, при учете 

особенностей свойств льняного сырья [4], 

эстетических показателей внешнего вида 

изделия [5], при испытаниях готовых изде-

лий [6…12]. 

Методы исследования 

Одним из путей совершенствования 

нормативной оценки качества текстильных 

изделий относительно комплексных оценок 

с использованием методов квалиметрии 

[6…12] является обоснованное введение 

дополнительного уровня существующей 

градации качества «сорт» с повышенными 

требованиями к значениям показателей ка-

чества. В частности, для отдельных видов 

текстильных материалов (табл. 1) уже вве-

ден дополнительный уровень «высший» ка-

чественной градации «сорт» для оценки вы-

сокого уровня качества производимой про-

дукции. 

 
Т а б л и ц а  1 

Нормативный документ Уровни  

градации сорта номер наименование  

ГОСТ 25716-94 
Полиэфирное волокно хлопкового типа. 

Технические условия 
Высший, 1, 2 

ГОСТ 30702-2000 

Шерсть. Торговая сельскохозяйственно-промыш-

ленная классификация 

(по тонине для шерсти: неоднородная первой 

группы весенняя рунная) 

Высший, 1, 2, 3 

ГОСТ 6904-83 
Пряжа хлопчатобумажная суровая крученая для 

ткацкого производства. Технические условия 

Высший, 1, 2 

(для пряжи с низкой линей-

ной плотностью) 

ГОСТ 358-82 
Ткани чистошерстяные и полушерстяные. 

Определение сортности 
Ткани на экспорт, 1, 2 

 

Что касается трикотажных изделий, то, 

например, согласно ГОСТ 1136- 81 «Изде-

лия трикотажные бельевые. Определение 

сортности» оценка качества готового изде-

лия осуществляется в двух уровнях: 1 сорт; 

2 сорт. 

Результаты и обсуждения 

В соответствии с поставленной в работе 

целью в направлении построения методики 

для оценивания высокого уровня качества 

трикотажных изделий предложено в добав-

ление к требованиям ввести дополнитель-

ный уровень «высший», а также использо-

вать данные по номенклатуре показателей 

качества ГОСТ 31405-2009 «Изделия три-

котажные бельевые для женщин и девочек. 

Общие технические условия». 

Объектом исследования выбрана пи-

жама трикотажная для девочек производ-

ства ООО «Лето-Текс» (г. Шуя Ивановской 

области).  

Основные операции формируемой ме-

тодики оценивания качества трикотажных 

изделий состояли в следующем: 

1) осуществить оценку качества трико-

тажных изделий одновременно (совместно) 

по нормативным документам ГОСТ 31405-

2009 и ГОСТ 1136-81; 

2) ввести в ГОСТ 1136-81 положение о 

введении дополнительного уровня «выс-

ший сорт» с соответствующими норматив-

ными значениями по дефектам внешнего 

вида и производственно-швейным дефек-

там трикотажного изделия. Отмечаем, что 

термин «порок» в данном нормативном до-

кументе заменен на термин «дефект» по 

причине того, что в ГОСТ на сортность три-

котажного изделия выделена единица изме-

рения в пороках. На этом основании при 

дальнейшем нормировании определенного 

вида пороков исключатся терминологиче-

ское несоответствие «порок в пороках»;  

3) определить для уровня «первый сорт» 

установленные в ГОСТ 31405-2009 норма-

тивные значения для показателей качества, 

а для уровней «высший сорт» и «второй 

сорт» установить новые нормативные зна-

чения; 
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4) контроль качества исследуемого три-

котажного изделия по показателям, приве-

денным в ГОСТ 31405-2009 и ГОСТ 1136-81, 

осуществить с использованием абсолютной 

шкалы на основе методов квалиметрии, а 

именно: от 0,00 до 0,99 для высшего сорта; 

от 1,00 до 1,99 для первого сорта; от 2,00 до 

2,99 для второго сорта; 

5) определить (или установить) коэффи-

циенты весомости единичных показателей 

качества; 

6) построить обобщенные показатели 

для совокупности единичных показателей, 

приведенных в ГОСТ 31405-2009 и ГОСТ 

1136-81, а также определить итоговый по-

казатель качества; 

7) привести оценочные шкалы для про-

изводителя, торговой организации и потре-

бителя трикотажных изделий. 

В табл. 2 представлены предлагаемые 

нормативные значения показателей каче-

ства бельевых трикотажных изделий уров-

ней «высший» и «второй» сорт для включе-

ния в ГОСТ 31405-2009 и уровня «высший» 

для включения в ГОСТ 1136-81. 
 

 

Т а б л и ц а  2 

Показатель качества (ПК), 

единица измерения 

Нормативное значение ПК 

для категории качества 
Фактиче-

ское зна-

чение высший первый второй 

Усадка полотна после мокрой обработки (ГОСТ 31423-2010) 

Изменение линейных размеров, %: 

- по длине 

- по ширине 

не более 

3  

3  

не более 

5  

5 

не более 

8 

8 

 

3 

3 

Физико-гигиенические показатели (ГОСТ 30383-95, ГОСТ 32995-2014) 

 

Гигроскопичность, % 

Воздухопроницаемость, дм3/м2с 

Напряженность электростатического поля  

на поверхности изделия, кВ/м 

не менее 

13 

300 

не более 
10 

не менее 

9 

150 

не более 
15 

не менее 

6 

100 

не более 
15 

 

13,8 

305 

 
5 

Устойчивость к физико-механическим воздействиям (ГОСТ 2351-88) 

Устойчивость окраски, баллы,  

к воздействию: 

- стирки 

- пота 

- сухого трения 

 

не менее 

5 

5 

5 

 

не менее 

4 

4 

4 

 

не менее 

3 

3 

3 

 

 

5 

5 

5 

Материалоемкость (ГОСТ 28554-2022) 

Отклонение по поверхностной плотности, %: 

- для основовязаных полотен (вертелочных) 

- для остальных видов полотен 

не более 

- 5 

- 6 

не более 

- 5  

- 6 

не более 

- 5  

- 6 

 

 

-2 

Дефекты внешнего вида (ГОСТ 1136-81) 

 

Сброс петли 

Пятна 

Утолщения и утонения 

Затяжки до 0,5 см 

Мушковатость 

Суммарное число дефектов: 

не более 

не допуск. 

не допуск. 

0,5 см 

2 

не допуск. 

не более 3 

не более 

1 

не допуск. 

0,5 см 

5 

не допуск. 

не более 4 

более 

6 

1,5 см 

более 0,5 см 

8 

допуск. 

не более 3 

 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

Швейно-производственные дефекты (ГОСТ 1136-81) 

 

Разная длина рукавов 

Разная ширина левой и правой половинок брюк 

Несимметричность деталей 

Несовпадение соединительных швов 

Отклонение строчки от конструктивной линии 

Суммарное число дефектов: 

не более 

0,5 см 

0,5 см 

0,5 см 

0,5 см 

0,5 см 

не более 4 

не более 

1,0 см 

1,0 см 

1,0 см 

1,0 см 

0,5 см 

не более 5 

не более 

1,5 см 

1,5 см 

1,5 см 

1,5 см 

1,0 см 

не более 5 

 

0,1 

0 

0 

0 

0,1 

2 

 

Итоговый протокол испытания исследу-

емого трикотажного изделия представлен в 

виде табл. 3. 
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Т а б л и ц а  3 

Показатель Аналитическое выражение Результат Примечание 

Кпк ∑ [(xпк)i / ||(xпк)i||] ·1/n  0,83 Одинаковая весомость 

КПК – обобщенный показатель по показателям качества (ПК) согласно ГОСТ 31405-2009; (xпк)i, ||(xпк)i|| – соот-

ветственно фактическое и нормативное значение показателя качества; n – количество ПК 

КВВ ∑ [(yвв)j  / ||(yвв)j||] ·1/m 0,50 Одинаковая весомость 

КВВ – обобщенный показатель дефектов внешнего вида (ВВ) согласно ГОСТ 1136-81; (yвв)j, ||(yвв)j|| – соответ-

ственно фактическое и нормативное значение дефекта внешнего вида; m – количество дефектов ВВ 

КПШ ∑ [(zпш)k / ||(zпш)k||] ·1/p 0,20 Одинаковая весомость 

КПШ – обобщенный показатель производственно-швейных (ПШ) дефектов согласно ГОСТ 1136-81; (zпш)k, 

||(zпш)k|| – соответственно фактическое и нормативное значение производственно-швейного дефекта, p – коли-

чество ПШ дефектов  

К2с 2 + [(1 – Кпк) + [1 - 0,5(КВВ + КПШ)]  - По абсолютной шкале 

К2с – качество изделия по нормативным значениям второго сорта  

К1с 1 + [(1 – Кпк) + [1 - 0,5(КВВ + КПШ)] - По абсолютной шкале 

К1с – качество изделия по нормативным значениям первого сорта 

КВС (1 – Кпк) + [1 - 0,5(КВВ + КПШ)] 0,80 По абсолютной шкале 

КВС – качество изделия по нормативным значениям высшего сорта  

 

В табл. 4 приведены формы числовой 

оценки в предлагаемых уровнях градации 

сорта для производителя, торговой органи-

зации и потребителя трикотажных изделий. 

Для производственного предприятия при 

проведении выходного контроля предпо-

чтительно применение абсолютной шкалы, 

которая помимо точности оценки позво-

ляет более достоверно устанавливать цену 

на произведенное трикотажное изделие в 

соответствии с осуществленными затра-

тами на обеспечение высокого уровня каче-

ства продукции. Для торговой организации 

приемлемой остается шкала порядка с до-

полнительным уровнем «высший сорт». 

Для потребителей предлагается оценка по 

шкале наименований: высокое, хорошее, 

приемлемое. Использование в итоговой 

оценке качества трикотажных изделий раз-

новидностей квалиметрических шкал поз-

воляет более достоверно проводить их экс-

пертизу качества [13] при различных фор-

мах и схемах сертификации продукции. 

 
 

Т а б л и ц а  4 

Квалиметрическая 

шкала 

Форма числовой оценки 

в уровнях градации сорта 
Форма 

контроля 
высший первый второй 

Наименований Высокое Хорошее Приемлемое Потребительская 

Порядка Высший сорт Первый сорт Второй сорт 
Торговая 

(входной контроль) 

Абсолютная 0,00 …0,99 1,00…1,99 2,00 …2,99 
Производственная 

(выходной контроль) 

 

 

В Ы В О Д Ы 

 

1. Предложены операции методики для 

оценивания высокого уровня качества три-

котажных изделий с учетом совместного 

использования нормативных документов 

ГОСТ 31405-2009 и ГОСТ 1136-81. 

2. В ГОСТ 1136-81 введен дополнитель-

ный уровень «высший сорт» с соответству-

ющими нормативными значениями по де-

фектам внешнего вида и производственно-

швейным дефектам трикотажного изделия, 

а в ГОСТ 31405-2009 установлены норма-

тивные значения для уровня «высший сорт».  

3. Определены оценочные шкалы для 

производителя (абсолютная), торговой ор-

ганизации (порядка) и потребителя (наиме-

нований) трикотажных изделий. 

4. Применение абсолютной оценочной 

шкалы позволяет производителю более до-

стоверно устанавливать цену на произведен-

ное трикотажное изделие в соответствии с 

осуществленными затратами на обеспече-

ние высокого уровня качества продукции. 
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